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Vazeny zakazniku,

vyrobky VPO Protivanov, a.s. - plastova okna a dvefe - jsou navrzeny, zhotoveny a instalovany v souladu s poslednimi
konstruk&nimi a technologickymi poznatky z oboru. Plastova okna a dvefe splfiuji pozadavky harmonizované evropské
normy EN 14351-1.

V této priruc¢ce Vas chceme predevsim:

e upozornit na zakladni a obecné vlastnosti nasich vyrobkd

¢ poskytnout informace o zbytkovych rizicich souvisejicich s uzivanim

¢ poskytnout informace o nevhodnych zasazich do vyrobku, které by mohly ovlivnit komfort souvisejici s jeho uzivanim
¢ poskytnout doporucujici informace pro bezvadnou funkci tykajici se vyrobku.

Zbytkoveé riziko souvisejici Nevhodny zasah nebo Doporuceni s vlivem
s bezpecnosti pouzivani nebo pouzivani na bezvadnou funkci
Skodami velkého vyznamu

Ram a kridlo
Dodavatelem profilového systému je renomovana némecka spolec¢nost VEKA AG s dlouhodobou ﬁ
tradici a celosvétovou plisobnosti.

Profily jsou vyrobeny z nemékcéeného PVC. Vyznacuji se vysokou pevnosti, rozmeérovou stalosti a odol- { VE H A
nosti proti ultrafialovému (UV) zareni.

Vnéjsi stény profilu a vnitfni mezikomorové pricky profilll se vyznacuji maximalni poZzadovanou tloust-
kou podle normy evropské normy EN 12608. Usporadani mezikomorovych pri¢ek v profilu je takove,
ze mlze byt pIné vyuZita tepelné-izolaéni schopnost plynu, ktery se v komorach nachazi.

V bé&znych klimatickych podminkach Ceské republiky nehrozi v zadném pfipadé ,zkiehnuti* materialu. PVC neméni s ¢a-
sem své vynikajici mechanické vlastnosti. Povrch nasich profilll je dokonale hladky a jeho osetfovani a ¢isténi nevyZzaduje
zadné zvlastni postupy.

Udrzba ram( a ktidel neni nijak naroéna - vyrobky je mozné offit hadfikem navih&enym ve vodé s minimalnim podilem
bézného saponatu (prostredku na umyvani nadobi nebo podlah).

Ramy nedistéte nasucho, nesmi byt pouzity prostfedky s abrazivnimi pfisadami. Pfi nedodrzeni téchto zasad by
mohlo dojit k mechanickému poSkozeni. Pro odstranovani malty nebo omitek nepouzivejte ostré kovové predméty.



Do jednoho mésice po montazi vyrobk( je nutné odstranit z povrchu profild ochrannou félii. Po delsi dobé dochazi
k difazi lepidla do povrchové vrstvy materialu - pak neni mozné odlepit ochrannou folii.

P Pro dikladné ¢isténi a naslednou konzervaci PVC profild doporucujeme pouzivat minimalné jedenkrat za rok
1 specialni prostfedky pro ¢isténi PVC (bilych nebo barevnych) oken a dvefi. Uvedené prostredky jsou v nabidce
spoleénosti VPO Protivanov, a.s. Prostfedky ozivuji lesk povrchu a pasobi zaroven jako UV-iltr.

Zaskleni a neprihledné dvefni vyplné

Samotna vymeéna oken nebo dvefi je provadéna predevsim za Ucelem Uspory energii souvisejicich s vytapénim objektu.
Nejpodstatnéjsi Ulohu pfi Usporach energie hraje kvalita zaskleni nebo neprahlednych vypini.

Izolaéni dvoj- nebo trojskla jsou vyrabéna v souladu s evropskou normou EN 1297-2. Existuje velké mnoZstvi izola¢nich
dvoj- nebo trojskel, které zavisi na pozadavcich zakaznika (protihlukova, bezpecnostni, ornamentni, reflexivni, apod.).
Vysoké Uspory energie je dosazeno pomoci kovovych vrstev naparenych na vnitfni strané izola¢nich dvoj- nebo trojskel.

Sklenéné tabule s vrstvami plsobi jako ,tepelna zrcadla“ - v 1été odrazeji teplo ven a v zimé odréazeji teplo dovnitt.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat ochrané skelnich tabuli pfi pracich s rozbrusovacim kotou¢em. Odlétajici
Gastice se mohou zapéct (zatavit) do povrchu skla nebo plastového profilu a nenavratné ho poskodit.

U skel vétsich rozmérl (prosklené stény) nenechavejte v blizkosti skla pomocna topidla, ktera mohou lokalné
prehrivat sklo. Pfedevsim v zimnich mésicich maze dojit iu¢inkem nehomogenniho prehfati k tepelnému lomu skla.

Sklenéné tabule nepolepujte samolepicimi nebo reklamnimi féliemi. Félie mohou zpUsobit lokalni pfehrati viivem
absorbovaného slunecniho zafeni. Mlze tak dojit k prasknuti skla.

PFi myti a Cisténi zaskleni neni vhodné pouzivat ostré pfedméty a abrazivni prostfedky - mohlo by dojit k mecha-
nickému poskozeni (poskrabani) povrchu skla.

V jarnim ¢i podzimnim obdobi mize na vnéjsSim skle izola¢niho trojskla dojit ke kondenzaci vinkosti nebo nasled-
nému namrzani vihkosti. Je to zpdsobeno tim, Ze unikajici teplo z mistnosti nestaci ohtat povrch vnéjsino skla.
Caste&na eliminace je mozna natfenim vnéjsiho skla prostfedkem pro sniZeni povrchového napéti vody (mra-
zuvzdorny roztok do stéracuy, slaby roztok slané vody).

Neprihledné plastové vypiné pini pfedevsim tepelné-izolacni funkci. Jsou lepsi tepelny izolant nezli izolaéni skla. Jejich
Udrzba je shodné jako u ramd nebo kridel.



Tésnéni

VSechny druhy tésnéni na ramovém nebo kfidlovém profilu maji za Ukol plnit nasledujici pozadavky:

e zamezit praniku vody a prachu do vnitfniho prostoru chranéného objektu

e zajistit pfiméfenym zplsobem pfisun vzduchu z venku do vnitfku objektu

Jedna se o zcela protichGidné poZadavky, na jedné strané ma tésnéni tésnit, na druhé strané ma primérené propoustét
vzduch do objektu. Dobré tésnéni ma za nasledek nulovy prinik vody a minimalni prinik ¢erstvého vzduchu z venku
dovnitf mistnosti.

Nova plastova okna nebo dvere jsou daleko tésnéjsi nezli okna starsi konstrukce. Znemoznuji Unik vihkého vzduchu z mist-
nosti ven. Je nutné zajistit vétrani jinym vhodnym zptsobem, aby se uvnitf nezvySovala relativni vihkost vzduchu nad 50 %.

Pti dlouhodobém prekroceni relativni vihkosti nad 50% dochéazi ke kondenzaci vodnich par na ramech a kfi-
dlech a potencionalnimu rlstu plisni.

Tésnéni jsou vyrobena z etylénpropylénového kau¢uku (EPDM), ktery zarucuje dlouhodobou tvarovou stalost
a odolnost proti povétrnostnim vlivim. Nejjednodussi metodou Udrzby tésnéni je otfeni tésnéni utérkou navlh-
¢enou ve vodeé s prisadou miniméalniho mnoZstvi saponatu.

Pro ddkladné ¢isténi EPDM tésnéni doporucujeme pouzivat minimalné jedenkrat za rok specialni prostiedky
pro cisténi. Uvedeny prostifedek je v nabidce spolecnosti VPO Protivanov, a.s. Prostfedek pro ¢isténi tésnéni
zvysuje lesk, snizuje treci sily a plsobi jako UV-filtr,
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Tésnéni nedistéte agresivnimi Cisticimi prostfedky s pfisadou kyselin (napf, SAVO). Dochazi pak k urychlené
degradaci i zvySené rychlosti koroze kovani

U vétSiny profilll je mozné v pfipadé potfeby tésnéni vymeénit (napf. po ukonéeni zaruéniho servisu, poskozeni, apod.).
Vyménu tésnéni objednejte u vyrobce oken a dvefi nebo u specializované servisni firmy.

Poloha kliky
Kovani @ @o
Celoobvodové kovani okna nebo dvefi je
jednou z nejzatézovaneéjsich soucasti celého @ f \ @9
vyrobku. Na kovani plsobi nejvétsi statické
i dynamické sily, kovani je extrémné zatéZovano
i z hlediska koroze. Na vyrobu kovani jsou po- (2] (2]
uzity slitiny zinku, uslechtilych oceli, polyamidy
plnéné skelnymi vliakny a pryze.
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Vyznam
[ oteviena sklopna poloha kiidla [ oteviend otoéna poloha kfidla [ poloha mikroventilace kiidla [ zaviena poloha kFidla



Vétrani

Vétrani je dalezZité z hlediska:

e vymény vzduchu z hygienickych ddvod

e zabezpedleni pfiznivych tepelné-vihkostnich pomér v mistnosti (aby se netvofily plisné)
e zajisténi privodu vzduchu pro plynové spotrebice

Plastova okna a dvere jsou nékolikanasobné tésnéjsi nezli plvodni vyrobky
e zamezuji infiltraci (pfivodu) ¢erstvého vzduchu
e akumuluji teplo uvnitf mistnosti

JAK SPRAVNE VETRAT V ZIME - venku mrzne - nebo teplota je do 0 °C
e vétrejte, pokud nesnézi a netvofi se namraza

Y e otevrete okna naplno
e vétrejte kratce a intenzivné tak, aby se teply a vihky vzduch z mistnosti dostal velmi rychle pry¢ (cca. 3 mi-
nuty) - nesmi se ochladit povrchy uvnitf
e nevétrejte dlouhodobé na mikroventilaéni polohu kliky - tim zpdsobem se podchlazuje vyztuha v ramu
a kfidle a dochazi ke kondenzaci vihkosti na profilech

JAK SPRAVNE VETRAT V LETE - hezké pocasi - nebo teplota je nad 15 °C
e vétrejte, pokud neprsi nebo neni velkéa vihkost vzduchu
e vétrejte tak, abyste vysusili byt pfed podzimnim obdobim

JAK SPRAVNE VETRAT NA JARE A NA PODZIM - kdy? je vihké nebo sychravé pocasi - nebo teplota je
nad 0 °C az 15 °C

e jedné se o nejproblematictéjsi pripad vétrani

e vétrejte, az pomine vlhkost (to je, az vysvitne sluni¢ko nebo pokud neprsi nebo neni velka vihkost vzduchu)
e vétrejte prednostné v poloze kliky mikroventilace nebo kratkodobé pfi piném otevieni oken
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Zdroje vlhkosti a kondenzace

Kondenzace vihkosti nastava pti dosazeni teploty kondenzace, ktera zavisi na:

¢ teploté vzduchu nebo povrchi

* mnozstvi vody ve vzduchu

Obecné plati, ¢im je vyssi teplota vzduchu, tim vice vody se v ném muze ,,uschovat*

Teplota v interiérech by nikdy neméla klesnout pod 15 °C. U novostaveb v zimnich podminkach souc¢asné topte i vétrejte.

Hlavnim divodem pro kvalitni vétrani je odvod vihkosti. Je proto dllezité, abychom védéli, jaké mnoZstvi vody produkujeme.
Nasledujici pfiklady ukazuji, kolik vihkosti pfi jaké ¢innosti v domacnostech vznika.



Zdroj vihkosti

Koupelna

Koupaci vana uvolni cca 1,2 | vody do ovzdusi béhem jednoho koupani. Pfi jednom sprchovani se uvolni
do ovzduSi cca 1,6 | vody.

a

—— Kuchyné
I \ 1| Mycka nadobi uvolni 0,1 az 0,2 | vody béhem jednoho cyklu. Pracka 0,2 az 0,4 | vody za jedno prani.
Pti vafeni se do ovzdusi dostane 0,4 az 1 | vody za hodinu.

Loznice
Jedna osoba vygeneruje cca 1 | vody za noc.

Obyvaci pokoj
UT Clovék podle druhu &innosti generuje od 0,05 do 0,2 | vody za hodinu.
Velka pokojova kvétina od 0,02 az 0,03 | za hodinu.

—
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Skladovani :

Okna a dvere se dopravuji a skladuji zasadné ve svislé ¢i mirné sikmé poloze na Cistych rovnych podlozkach ( napf.
z mékkého dreva ,plastu ) Pro uskladnéni musi byt vybrdn prostor s nizko u prasnosti a vihkosti s moZnosti radné
vyrobky chranit proti poskozeni, znecisténi ¢i odcizeni. Pfi uloZeni musi byt vyplné otvord podloZeny zejména
v blizkosti rohl ( pfiblizné 150 mm. od roh( ) a svislych sloupkl . U vétsich prvk( je vhodné podloZit ram ve
vzdalenosti 700 mm ,nesmi se vSak rdm v téchto mistech deformovat . Jednotlivad okna za sebou stojici podloZzime v
misté dotyku (v rozich) podlozkami z mékkého pruzného materidlu a v pripadé potieby podlozky zajistime proti
posunuti . Do jednoho mésice od prevzeti vyrobku ,je nutné odstranit z profilG ochranou félii, pokud neni uvedeno
jinak . Okna a dvefe v nezabudovaném stavu je nutno pfi skladovani uchovat mimo pfimé slunecni zateni. Okna i

dvere je nesmi byt skladovana na pfimém slunci, tak aby nedochazelo k prehrati povrchu oken nad 70°C (napft. pod
neprodysnou folii t)

Montaz stavebnich vyplni :

Montaz vyplni otvord (PVC oken a dvefi ) je nutno provést dle CSN 74 60 77 opravnénou a proskolenou osobou

nebo stavebni firmou. V opacném pfipadé vyrobce neodpovida za kvalitu, provedeni montaze a spravnou funkci
oken.



Manipulace :

Manipulace se provadi pomoci specialnich haku ¢i pfisavek . U nadrozmérnych prvk( a prvkd s hmotnosti nad 140 kg.
se doporucuje pouZit jefdb s pfisluSnym prepravnim zafizenim popf. manipuldtor pfimo urceny k manipulaci
s nadmérnymi prvky. Pfi manipulaci a dopravé musi byt dbano zvysené pozornosti na ochranu proti poskozeni
vyrobku, nebot manipulaci ve stisnénych prostorech se vyznamné zvySuje riziko poskozeni .

Dulezita upozornéni:

® Vyrobky nepouzivat k uzavieni nevyzralych staveb pii pouzivani mokrych procesd (hrubych omitek,
betonovych podlah, apod.)

e Do jednoho mésice po montazi vyrobk, je nutné odstranit z povrchu profilt ochranou folii.

e Zamezit znecisténi kovani a ucpani odtokovych drazek v dolni ¢asti rdmu zejména pfi dokoncovacich pracich na
fasadach a osténi.

Prejeme Vam klidny a spokojeny zivot s okny VPO Protivanov.
V pripadé jakychkoliv problémt s vasimi vyrobky se obratte na servisni oddéleni VPO Protivanov, a.s.

Kontakt:

VPO Protivanov, a.s.
servisni oddéleni
Boskovicka 250

798 48 Protivanov

tel./fax: 582 399 453
e-mail: jakost@vpo.cz



